1,2 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia.
Tynkowane lico elewacji pokryte  zabrudzeniomi i
zanieczyszczeniami, miejscami wyptukane; widoczna zmienna
kolorystyka w partiach lll kondygnacji — efekt wspdtczesnych
napraw inferwencyjnych.



3,4 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia.
Tynkowane lico pokryte zabrudzeniami i zanieczyszczeniami,
miejscami  silnie  wyptukane; przybuddéwka portfierni o
zmienionej kolorystyce — efekt wspdtczesnych napraw; lico
szpecq napisy typu graffiti.



5,6,7,8 | Zdjecia
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH DLA REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia. Tynkowane lico
pokryte zabrudzeniami i zanieczyszczeniami, miejscami silnie wyptukane; obtozenie
schoddw wejscia do portierni wykonane wspdtcze$nie;  widoczne partie o
zmienionej kolorystyce — efekt wspdtczesnych przemalowan.
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Sopot, ul. 1 Magja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja pdtnocna i zachodnia.
Tynkowane lico pokryte zabrudzeniami i zanieczyszczeniami, szczegdlnie w partii
cokotu; wyraznie widoczne granice naktadania partii warstwy malarskiej; zbyt blisko

elewacji rosnie drzewo, ktdérego system korzeniowy moze uszkadzac Sciany
fundamentowe.




13, 14 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja pétnocna.
Kondygnacja |V, przy tarasie. Tynkowane lico pokryte
zanieczyszczeniami; widoczne drobne ale, liczne wspotczesne
naprawy w partiach pod oknami i na pilastrach.



15,16, 17,18 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCIYCH DLA REMONTU

ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja wschodnia. Tynkowane lico
elewacji pokryte zabrudzeniomi i zanieczyszczeniami; do dolnej kondygnacii
przylega stacja transformatorowa i sktadzik; widoczna niedrozno$¢ systemu
odprowadzania wody opadowej z rury spustowej pod kostkg brukowaq.

Sopot, ul.




19, 20 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja wschodnia.
Tynkowane lico zabrudzone i zanieczyszczone; sciana nad
tarasem oszpecona napisami typu graffiti.



21, 22 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja wschodnia.
Tynkowane lico elewacji pokryte  zabrudzeniomi i
zanieczyszczeniami; wyraznie widoczne granice naktadania
farby oraz  wspdtczesne  naprawy o charakterze
interwencyjnym.



23, 24, 25, 26 | Zdjecia
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZIYCH DLA REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

%

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja pétnocna. Tynkowane lico
pokryte zabrudzeniami i zanieczyszczeniami, miejscami silnie  wyptukane i
odbarwione; widoczne uszkodzenia warstw tynkarskich i powtok malarskich
spowodowane destrukcyjng dziatalnoscig wody opadowe;.




27, 28 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

|
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Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja pétnocna.
Tynkowane lico pokryte zabrudzeniami, silnie wyptukane i
odbarwione; wtdrnie wprowadzony tynk typu baranek
zaaranzowat niewtasciwe podziaty elewacj w duch
historycznym.



29 | Zdjecie
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja wschodnia.
Tynkowane lico czesci potudniowej pokryte zabrudzeniami i
zanieczyszczeniami, szczegdlnie w dolnej kondygnacji; w
partiach pod oknami parteru i nad poziomem gruntu
widoczne naprawki warstw tynkarskich.



30, 31 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja wschodnia.
Tynkowane lico czesci potudniowej pokryte zabrudzeniami i
zanieczyszczeniami, szczegolnie w partii dolnej kondygnacii;
ponadto mozaikowy tynk parteru pokryty jest koloniami
mikroorganizmow [grzyby].



Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja potudniowa. Tynkowane lico
elewacji pokryte zabrudzeniami i zanieczyszczeniami, miejscami silnie wyptukane;

widoczne partie o zmienionej kolorystyce — efekt wspdtczesnych napraw [szczyty,
pilastry przy dolnym tarasie kolumnowym.



36, 37 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Potacie dachu
przykryte  dachéowkg typu karpidwka, obecnie silnie
zabrudzong i pokrytqg koloniami mikroorganizmow.



38, 39, 40, 41| Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCIZYCH DLA REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Potacie dachu pokryte dachdéwkg typu
karpidwka obecnie silnie zabrudzong i pokrytg koloniami mikroorganizméw. Scianki
przednie lukarn dachowych odeskowane; drewno zawilgocone z korozg
biologiczng, widoczne ubytki warstwy malarskiej.




42, 43 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Szczyt ryzalitu
elewacji pétnocnej. Nakrywa naczotka w wyniku niestarannie
przeprowadzonych prac remontowych, utracita swdoj
profilowany ksztatt; tto naczétka pokryto wtdrnie tynkiem typu
baranek oraz warstwami farby emulsyjnej; powyzej gzymsiku
widoczna  destrukcja  tynku, zawilgocenie i kolonie
mikroorganizmow.



44, 45 | Zdjecia
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC

BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Ak

Sopot, ul. 1T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Szczyt ryzalitu
elewacji pétnocnej. Nakrywa naczoétka gteboko popekana w

strukturze; ponizej widoczny sposdb natozenia obrdbki
blacharskiej.



44, 47 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

ol L e a

Sopot, ul. 1T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Szczyt ryzalitu
elewacji potnocnej; gzyms szczytu w wyniku niestarannie
przeprowadzonych prac remontowych utracit swoj ksztatt;
ponizej na obrébce blacharskiej i na licu widoczne silne
zawilgocenie i kolonie mikroorganizmow; wierzchnie warstwy
tynkow spekane z ubytkami.



48, 49, 50, 51 | Zdjecia
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH DLA REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Dekoracja szczytdw w postaci wazondw.
Wazon odlany z zaprawy na bazie cementu w cato$ci pokryty koloniami
mikroorganizmow [mchy, grzyby]; prawdopodobnie w wyniku prac remontowych
oryginalne, zdestruowane wazony zostaty zastgpione blaszanymi replikami.



52, 53 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja pdétnocna,
szczyt. Prawdopodobnie w wyniku prac remontowych
oryginalne, zdestruowane wazony zostaty  zastgpione
blaszanymi replikami.



54, 55 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Gzymsy koronujgce
pokryte zanieczyszczeniami; widoczne wtdrne naprawy, ktdre
nieco znieksztatcity forme  profilowania;  w  wyniku
wystepowania, nieszczelnosci w  systemie odprowadzania
wody opadowej [obrdbki] struktura gzymsdw jest zawilgocona
i spekana - system wymaga przeglgdu.



56, 57 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Gzymsy koronujgce
elewacji zachodniej o zawilgoconej i spekanej strukturze; lico
detalu pokrywajqg zabrudzenia i zanieczyszczenia; widoczne sqg
Slady zaciekow.



58, 59 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Gzymsy koronujgce
elewacji zachodniej i poétnocnej o zawilgoconej i spekanej
strukturze; lico detalu pokrywajg  zabrudzenia i
zanieczyszczenia; widoczne sqg Slady zaciekdw, rozwijajg sie
kolonie mikroorganizmow.



60, 61 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Gzymsy
miedzykondygnacyjne zdestruowane w wyniku dziatalnosci
wody opadowej; powyzej obrobek blacharskich rozwijajg sie
mikroorganizmy; powierzchnie poziome zanieczyszczone
ptasimi odchodami.



62, 63 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

—

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Gzymsy
miedzykondygnacyjne zdestruowane w wyniku dziatalnosci
wody opadowej; powyzej obrébek blacharskich rozwijajg sie
mikroorganizmy; powierzchnie poziome zanieczyszczone
ptasimi odchodami.

&



64, 65 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Zblizenie na
tynkowane lico wyzszych kondygnacji — pod ubytkami
wtérnych  wypraw tynkarskich i malarskich widoczne sq
oryginalne opracowania w postaci tynku barwionego w
masie.



66, 67 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Wtdrne wyprawy
tynkarskie wyptukane i sptowiate z widoczng siatkq spekan.



68, 69 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Wtdrne wyprawy
tynkarskie wyptukane i sptowiate; widoczne spekania i
przeprowadzone po licu instalacje elektryczne.



70,71, 72, 73| Zdjecia
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCIYCH DLA REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

Sopot, ul. T Magja 12, Dom Studencki nr 8. Dolne partie elewacji pokryte
cementowym tynkiem mozaikowym; lico zastoniete anieczyszczeniami,

zabrudzeniami, ponadto zawilgocone z bytujgcymi koloniami mikroorganizmow;
widoczne wtdrne uzupetniania i naprawy.




74,75 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

d

Sopot, ul. 1T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Dolna partia lica
pokryta cementowym tynkiem mozaikowym, zabrudzonym i
spekanym; ponizej widoczna znaczna grubos¢ wtdrnej
WYPrawy.




Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Partia przyziemia; podczas wymiany
stolarki okiennej usunieto wybrane kraty, pozostate z widocznymi ogniskami korozji;

czes¢ glifbw okiennych zdestruowana - tynki odspojone od podtoza, wtdrnie i
przemalowane.



80, 81 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

4, heotE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. Dolna partia elewacii
pokryta cementowym tynkiem mozaikowym; z powodu
odbijania sie wody opadowej, wyprawy tynkarskie sqg silnie
zawilgocone i pokryte mikroorganizmami.



82, 83 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja
potudniowa. Uszczelniony styk lica elewacji z posadzkg
chodnika, uniemozliwia swobodne odparowywanie wod
podcigganych drogq kapilarng.



84, 85 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia.
Szacht doswietlajgcy pomieszczenie ponizej poziomu gruntu;
Sciany obtozone tynkiem na bazie cementu sg silnie
zawilgocone i spekane; na dnie gromadzg @ sie
zanieczyszczenia i liscie.



86, 87 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja
potudniowa, ktérej lico oszpecajg liczne kable i skrzynki
instalacii.



88, 89, 90, 91 | Zdjecia
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCIYCH DLA REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja potudniowa. Taras I
kondygnacji, widoczne silne zabrudzenia tynkowanego lica; struktura belkowania
spekana konstrukcyjnie.




92, 93 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja
potudniowa. Bazy kolumn  obtozone  cementowymi
wyprawami tynkarskimi sq spekane, odspojone z ubytkami;
warstwy malarskie spekane i ztuszczone.



94, 95 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE
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Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja
potudniowa. Posadzka tarasu Il kondygnacji wykonana z
wylewki typu lastriko; widoczne strukturalne spekania, wtérne
uzupetnienia i zabrudzenia pochodzgce z produktdow korozji
metalowej balustrady.



96, 97 | Zdjecia
PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC

BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia.
Posadzka balkonéw wykonana wtdrnie materiatem na bazie

cementu, obecnie utrzymujgca zawilgocenie | pokryta
mikroorganizmmami.



98, 99 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. T Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia.
Spdd balkondw z widocznymi strukturalnymi spekaniami oraz
zaciekami  spowodowanymi przenikaniem przez warstwy
posadzkowe wdd opadowych.



100, 101 | Zdjecia

PROGRAM ~ PRAC  KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWAC.JI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia i
wschodnia. Posadzki tarasow wytozono warstwg papy
termozgrzewalnej; w rynnach zalegaijq liscie.



102, 103 | Zdjecia
PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWAC.JI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE
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Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja pétnocna.
Taras nad Il kondygnacjg pokryty warstwg papy
termozgrzewalnej, na ktérej bytujg liczne mchy i porosty;
wyprawy tynkarskie komina wentylacyjnego zabrudzone i
zawilgocone.



e e
frsisa e ” o
Sopot, ul. 1T Maja 12, Dom Studencki nr 8. Posadzki taraséw pokryte réznymi

materiatami - papg termozgrzewalng i ptytkami ceramicznymi; metalowe
balustrady z licznymi warstwami przemalowan.




108, 109 | Zdjecia

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE
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Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia i
potudniowa. Fragmenty metalowej balustrady taraséw, liczne
wtdrne warstwy przemalowan spekane i ztuszczone; widoczne
ogniska korozji.

3 8



110, 111 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH |  DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE
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Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja
potudniowa. Taras Il kondygnaciji; w skutek odbijania od
posadzki wéd opadowych dolne partie Sciany sg silnie
zawilgocone, zasolone i pokryte koloniami mikroorganizmow;
wzrostowi drobnoustrojdw sprzyja rowniez pozywka, ktérg jest
farba emulsyjna.



112, 113 | Zdjecia

PROGRAM  PRAC  KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA  PRAC
BADAWCZYCH DLA REMONTU ELEWAC.JI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8
W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8, elewacja zachodnia i
potnocna. Tynkowane lico nad posadzkg farasow silnie
zawilgocone, zasolone z ubytkami w warstwie tynkarskiej.



114, 115,116, 117 | Zdjecia
PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH | DOKUMENTACJA PRAC BADAWCZYCH DLA REMONTU
ELEWACJI BUDYNKU DOMU STUDENCKIEGO NR 8 W SOPOCIE

Sopot, ul. 1 Maja 12, Dom Studencki nr 8. W niszach elewaciji oraz na jej wystajgcych
czesciach bytuje ptactwo, co jest widoczne w postaci zanieczyszczenh ptasimi
odchodami; instalacja odgromowa skorodowana; pokrycie daszku wykusza
elewaciji wschodniej nieszczelne, zabrudzone, ze ztuszczonqg warstwg malarskq.



