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Gdansk, dnia 04.02.2021 r.
L.dz. J710.135.2021.PJ

DO UCZESTNIKOW POSTEPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW
zestaw nr 6

Dotyczy: postepowania nr J711.291.1.126.2020.PJ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonedgo na:
Wykonanie inwestycji pn. ,Budowa zespofu budynkéw Centrum Sportowego Uniwersytetu
Gdanskiego zlokalizowanego w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 31/37”

W odpowiedzi na pytania zadane do postepowania, przestane przez Wykonawcow, Zamawiajgcy na podstawie
art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r.
poz. 1843), udziela odpowiedzi uczestnikom postepowania.

Pytanie nr 1

Tresé pytania:

W zwigzku z ukazaniem sie w/w przetargu zwracam sie z uprzejmg prosbg o dopuszczenie rozwigzania jako
réwnowaznego wzgledem zaprojektowanej podfogi sportowej na drewniang systemowg podfoge sportowg firmy
CONNOR - dwa modele:

1. Connor ALLIANCE lub

2. CONNOR NEOSHOCK o ponizszych parametrach:

Connor ALLIANCE
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Konstrukcja podiogi sportowej CONNOR ALLIANCE:

Podtoga sportowa wykonczong litg deskg z klonu pdétnocnoamerykanskiego. System sktada sie z konstrukgcji
podwdjnie legarowanej posadowionej na elastycznych podktadach gumowych. System kotwiony jest do podtoza.
Szczegodtowg budowe systemu oraz minimalne parametry sytemu opisano ponizej:

1.

Warstwe wykonczeniowg podtogi stanowi deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego . Podloga w
catosci lakierowana jest po zainstalowaniu na obiekcie docelowym, co pozwala na zabezpieczenie krawedzi
pomiedzy poszczegdlnymi panelami. Nie dopuszcza sie montazu systemu podiogi wykonczonego panelami
lakierowanymi fabrycznie. Wymiary deski: grubos¢ 25/32” (20mm) szerokos¢ 57mm, dtugosé pomiedzy 240mm
a 2400mm zgodnie z zasadami MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie
Producentéw Podtog z klonu Pétnocnoamerykanskiego ).

Legar gérny wykonany ze sklejki o grubosci 23/32” (18mm) ditugos¢ 2438mm szerokos¢ 102mm. Legar
montowany w rozstawie osiowym co 22,23cm wzdtuz krétszego boku hali (rozstaw pomiedzy ostatnimi legarami
z poszczegolnych segmentéw 121mm pomiedzy krawedziami legarow).

Legar dolny wykonany jest ze sklejki o grubosci 12mm, dtugosé 1219mm, szerokosci 102mm. Legar
montowany poprzecznie do legara gérnego w rozstawie osiowym co 60,96cm. Legar dolny posiada dwa otwory
przeznaczone na kotwy do betonu. Otwory zlokalizowane w odlegtosci 25,4cm oraz 93,98cm od konca legara.
Podktadki elastyczne o wymiarach 51mm x 51mm, grubosci 3,4” (19mm), wykonane ze spienionego granulatu
gumowego, montowane do gornego legara w rozstawie co 30,48cm (15cm przed koncem i poczatkiem kazdego
legara — 8 podktadek sprezystych na legar).

System — tgczna wysokosci systemu wynosi 57mm.

Wybrane minimalne wtasciwosci systemu podtogi:

Wiasciwosci Metoda testu Jednostka Wynik

Amortyzacja EN 14808 % 58.9
uderzen +2/-2
Odbicie EN 12235 % 95.6

pionowe pitki +1/-1

Odpornos¢ na | EN ISO 5470-1 g 0.07
Scieranie

Odpornos¢ na EN 1516 mm 0.18

wghiecenia

Konstrukcja legarowana jest wstepnie montowana w fabryce i na budowe przyjezdza w segmentach.

Cata podioga odsunieta jest od Sciany o 1-3,5 cm z wyjatkiem wej$¢ i stupdw, co daje mozliwosé cyrkulaciji
powietrza pod konstrukcjg . Podloga wykohczona jest listwg wentylacyjng, wyfrezowang tak, aby umozliwic¢
dodatkowg cyrkulacje powietrza pod podioga.

Certyfikacja systemu podtogi CONNOR ALLIANCE:

1.
2.

o

Zgodnos¢ z parametrami normy EN 14 904

Klasyfikacja standard zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie
Producentéw Podtog z klonu Pétnocnoamerykanskiego )

Raport z klasyfikacji ogniowej catego systemu podiogi — poziom min. CfIS1 (do wglgdu Zamawiajgcego przy
akceptacji rozwigzania materialowego)

Dokument potwierdzajgcy zgodnosé systemu z normg EN 14904

FIBA — aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki poziom 1

IHF — aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Recznej
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CONNOR NEOSHOCK
Konstrukcja podiogi sportowej: CONNOR NEOSHOCK

Lity Klon Kanadyjski

— \ / certyfikat MFMA
Sprezystosé \ 2 /~ /Y ¥

Parkiet

Dwustopniowe podkiadki . & S

poliuretanowe N - "7’ -
Stopien | - mate obcigzenie h \/
Stopien Il - duze obcigzenie / Konstrukcja |

Dwie warstwy sklejki po 12mm

Podtoga sportowa wykonczong litg deskg z klonu poétnocnoamerykanskiego. System sktada sie z konstrukciji
wykonanej z peinej pityty ze sklejki, posadowionej na elastycznych podktadach poliuretanowych, o dziataniu
dwustopniowym (mate i duze obcigzenie). Szczegdtowg budowe systemu oraz minimalne parametry sytemu
opisano ponize;j:

1.

Warstwe wykonczeniowg podtogi stanowi deska wykonana z litego drewna klonu kanadyjskiego, klasy
standard. Podtoga w caftosci lakierowana jest po zainstalowaniu na obiekcie docelowym, co pozwala na
zabezpieczenie wymalowanych ptaszczyzn, linii oraz krawedzi pomiedzy poszczegdlnymi panelami. Wymiary
deski: grubos$¢ 25/32” (20mm) szerokos¢ 57mm, dtugosé pomiedzy 240mm a 2400mm zgodnie z zasadami
MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association - Stowarzyszenie Producentéw Podtdg z klonu
Pdtnocnoamerykanskiego).

Konstrukcja nosna wykonana z petnych piyt ze sklejki iglastej.

Opis podkonstrukcji: dwie warstwy sklejki o grubosci 12 mm (125 cm x 250 cm), obrécone wzgledem siebie i
zainstalowane zgodnie ze specyfikacjg oraz instrukcjg montazu.

Podktadki elastyczne o grubosci 19 mm wykonane z litego poliuretanu o dwustopniowej pracy przy mniejszym i
wiekszym obcigzeniu o twardosci 70, przymocowane do dolnej warstwy sklejki zgodnie ze specyfikacjg
producenta.

Powyzsza konstrukcja powoduje uzyskanie amortyzacji systemu podtogi na poziomie min 64%.

taczna wysokosci systemu wynosi 63mm.

Wybrane minimalne wtasciwosci systemu podtogi:

1.

arLDd

Amortyzacja (zgodnie z EN 14808) - min. 64% (A4)

Odbicie pitki (zgodnie z EN 12235) - 93%

Odksztatcenie pionowe (zgodnie z EN 14809) - 2,9 mm

Klasyfikacja ogniowa (zgodnie z EN 13501) - Cfl-S1

Lakier na bazie wody powierzchniowej, naktadany na miejscu po szlifowaniu zgodnie z instrukcjami
producenta.

Wspétczynnik tarcia (zgodnie z EN13036-4): 88
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. Oznaczenie linii: na miejscu, pod wykonczeniem

Cata podioga odsunieta jest od $ciany o 1-3,5 cm z wyjgtkiem wejs¢ i stupoéw, co daje mozliwos¢ cyrkulaciji
powietrza pod konstrukcjg . Podloga wykohczona jest listwg wentylacyjng, wyfrezowang tak, aby umozliwic¢
dodatkowa cyrkulacje powietrza pod podtoga. Linie boisk malowane sg pomiedzy warstwami lakieru finiszowego.
Nie dopuszcza sie do malowania elementéw na wierzchniej warstwie lakieru.

Certyfikacja systemu podtogi CONNOR NEOSHOCK:
1.
2.

© N gk

Zgodnos¢ z parametrami normy EN 14 904

Klasyfikacja standard zgodna z MFMA (Maple Flooring Manufacturers Association — Stowarzyszenie
Producentéw Podtég z klonu Pétnocnoamerykanskiego )

Raport z klasyfikacji ogniowej catego systemu podtogi — poziom min. CflIS1

FIBA — aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykéwki poziom 1

IHF — aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federaciji Pitki Reczne;j

FIVB — aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Pitki Siatkowe;j

BWF - aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Badmintona

WSF - aktualny certyfikat Miedzynarodowej Federacji Squasha

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajgcy dokona oceny zgodnosci rozwigzania na etapie realizacji.
Wymagane jest, aby sportowa podioga drewniana stanowita systemowe rozwigzanie producenta podiogi
i wypetniata minimalne wymagania opisane w dokumentacji przetargowej i projekcie, w szczegdlnosci:

1.

spetniata wszystkie wymagania normy PN-EN 14904 — typ A4 i posiadata wymienione w dokumentacji
przetargowej certyfikaty dla catego systemu podtogi,

wszystkie elementy muszg pochodzi¢ od producenta systemu podtogowego i stanowi¢ jego oryginalne
rozwigzanie,

konstrukcja wykonana jako w petni elastyczny ruszt ze sklejki zainstalowanymi elementami zapewniajgcymi
elastycznos¢ oraz dystansowymi (kliny, stopki),

warstwa wierzchnia podtogi w postaci panela (deski) wykonanego z twardego klonu pétnocnoamerykanskiego
(kanadyjskiego), minimalna twardos¢ drewna 3,6 w skali Brinell’a,

grubos¢ catkowita paneli (desek) nie mniejsza niz 21 mm, szeroko$¢ min. 120 mm, dtugo$¢ min. 2500mm,
panele muszg by¢ fabrycznie lakierowane lakierem poliuretanowym i od spodu posiada¢ warstwe stabilizujgcg
poziom wilgoci na powierzchni,

. budowa panela (deski) musi umozliwia¢ wielokrotng renowacje uszkodzonej lub zuzytej w trakcie eksploatacji

warstwy wierzchniej, tgcznie do min. 7 mm grubosci,
potwierdzona mozliwos¢ instalacji systemu podtogi sportowej na ogrzewaniu podtogowym.

Z powazaniem
Przewodniczacy Komisji Przetargowej
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